
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

по дисциплине 

ОП.12 «Строительные материалы и изделия»  

 

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация заданий и сооружений 

 

форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хохлова Елена Васильевна
Должность: Первый проректор-проректор по учебной работе
Дата подписания: 13.02.2025 16:25:49
Уникальный программный ключ:
ffa7ebcbdf3ee64e19f72e2c06ed7dc0d539cecd



2 
 

 

Оглавление 

1. Общие положения................................................................................................................... 3 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ............................. 3 

3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации ........................................................................................................................................ 8 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

общеобразовательной дисциплины ОП.12 «Строительные материалы и изделия». 

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена по общеобразовательной дисциплине 

ОП.12 «Строительные материалы и изделия». 

1.3 КОС разработаны на основании положений: 

- ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- Основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

2. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие 

проверке 

КОС позволяет оценивать: 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Критерии 

ПК 1.1 Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

  - аргументирует выбор 

строительных материалов 

для строительных 

конструкций (изделий) 

 - демонстрирует знания 

в области основ 

технологии 

производства, 

номенклатуру и 

рациональные области 

применения 

строительных 

материалов и изделий. 

устный опрос;  

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

письменный опрос; 

тестирование;  

самоконтроль;  
оценка выполнения 
практических работ 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций. 

 - выполняет расчет 

состава тяжелого 

бетона 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

- порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 2. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основные понятия и 
термины, 

используемые в 

строительном 

материаловедении 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

- основы проектной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- правила оформления 

документов 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

- правила экологической 

безопасности 
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применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- основы здорового 

образа жизни 

 

2.2. В результате изучения общеобразовательной дисциплины обучающийся 

должен: 

Код и наименование элемента умений Код и наименование элемента знаний 

У1 – определять истинную, среднюю 
плотность и пористость материала;  

У2 – определять среднюю, насыпную 
плотность и водопоглощение;  

У3 – определять механические свойства 
строительных материалов: прочность и 
твердость;  

У4 – определять свойства портландцемента;  

У5 – проводить оценку качества кирпича;  

У6 – определять качество строительного 
гипса;  

У7 – определять активность цемента;  

У8 – определять пригодность песка для 
тяжелого бетона по зерновому составу;  

У9 – определять класс прочности бетона 
разрушающим методом;  

У10 – производить выбор видов бетонных и 
железобетонных изделий; 

У11 – определять марку битума;  

У12 – производить выбор видов рулонных 
кровельных и гидроизоляционных 
материалов;  

У13 – производить выбор видов полимерных 
материалов;  

У14 – производить выбор видов 
теплоизоляционных материалов и изделий;  

 

З1 – основные свойства 
строительных материалов;  

З2 – лесные материалы и изделия из 
древесины;  

З3 – природные каменные материалы;  

З4 – керамические материалы и изделия;  

З5 – стекло и изделия из него;  

З6 – металлы в строительстве; 

З7 – минеральные вяжущие вещества; 

З8 – строительные растворы; 

З9 – бетоны;  

З10 – сборные железобетонные и 
бетонные строительные изделия;  

З11 – битумные и дегтевые вещества и 
материалы на их основе;  

З12 – искусственные каменные 
материалы и изделия на основе 
минеральных вяжущих веществ;  

З13 – строительные материалы и 
изделия на основе полимеров;  

З14 – теплоизоляционные и 
акустические материалы;  

З15 – лакокрасочные материалы. 
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2.3 Формы промежуточной аттестации по общеобразовательной дисциплине 

Элемент  Формы промежуточной аттестации 

ОП.12 Строительные материалы и изделия Экзамен  

 

2.4. Типовые задания для оценки освоения общеобразовательной дисциплине при 

текущей аттестации 

 

№ 
раздела 

Содержание теоретического материала 
по программе 

Компетенции 

Код элемента 

практического 

опыта, умений 

и знаний 
1 Раздел 1. Основные свойства 

строительных материалов 
ПК 1.1, ПК 1.2 
   ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

2 Раздел 2. Лесные материалы и изделия из 
древесины 

ПК 1.1, ПК 1.2 
    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

3 Раздел 3. Природные каменные 
материалы 

ПК 1.1, ПК 1.2 
    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

4 Раздел 4. Керамические материалы и 
изделия 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

5 Раздел 5. Стекло и изделия из него ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

6 Раздел 6. Металлы в строительстве ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

7 Раздел 7. Минеральные вяжущие 
вещества 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

8 Раздел 8. Строительные растворы ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

9 Раздел 9. Бетоны ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

10 Раздел 10. Сборные железобетонные и 
бетонные строительные изделия 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

11 Раздел 11. Битумные и дегтевые вещества 
и материалы на их основе 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

12 Раздел 12. Искусственные каменные 
материалы и изделия на основе 
минеральных вяжvщих веществ 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

13 Раздел 13. Строительные материалы и 
изделия на основе полимеров 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

14 Раздел 14. Теплоизоляционные и 
акустические материалы 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 
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15 Раздел 15. Лакокрасочные материалы ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

 

Критерии оценки заданий 

Наименование дидактической 

единицы 

Код элемента 

умения 

Код элемента 

знания 

Методы оценки 

Раздел 1. Основные свойства 
строительных материалов 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 2. Лесные материалы и 
изделия из древесины 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 3. Природные каменные 
материалы 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 4. Керамические материалы 
и изделия 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 5. Стекло и изделия из него ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 6. Металлы в строительстве ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 7. Минеральные вяжущие 
вещества 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 8. Строительные растворы ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 9. Бетоны ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 10. Сборные 
железобетонные и бетонные 
строительные изделия 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 11. Битумные и дегтевые 
вещества и материалы на их основе 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 12. Искусственные каменные 
материалы и изделия на основе 
минеральных вяжvщих веществ 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 13. Строительные материалы 
и изделия на основе полимеров 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 14. Теплоизоляционные и 
акустические материалы 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

Раздел 15. Лакокрасочные 
материалы 

ПК 1.1, ПК 1.2 

    ОК 01-08 

У1 – У14;  
З1 – З15 

Тестирование, 
СР, ПЗ 

 



3. Контрольно-оценочные материалы промежуточной аттестации 
 

3.1 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля  

 

Тесты представляют задания открытой и закрытой формы.  

Тестовые задания открытые (задания открытой формы) – это задания, в 

которых не дается набор готовых ответов для выбора. 
 
В задании необходимо вставить недостающее слово в именительном падеже, 

единственном числе 

1. Свойство материала сопротивляться, не разрушаясь, внутренним напряжением и 

деформациям под действием нагрузки или других факторов называется  _____________. 

Правильный ответ: (прочность) 

2. Способность материала изменять свою форму и размеры под действием нагрузок и 

сохранять их после снятия нагрузки называется - __________________. 

Правильный ответ: (пластичность) 

3. Способность материала передавать теплоту сквозь свою толщину от одной 

поверхности к другой при разности температур этих поверхностей называется - _______. 

Правильный ответ: (теплопроводность) 

4. Способность материала не пропускать воду при заданном давлении за установленное 

время называется - ____________________. 

Правильный ответ: (водонепроницаемость) 

5. Способность материала не разрушаться от действия высоких температур и воды в 

условиях пожара - _______________. 

Правильный ответ: (огнестойкость) 

 
6. _____________ - это искусственный каменный материал, получаемый в результате 

твердения правильно подобранной, перемешанной и уплотненной смеси вяжущего 

вещества, воды, заполнителей и в необходимых случаях специальных добавок. 

Правильный ответ: (бетон) 

 

7. ____________  — это способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих 

порах при непосредственном контакте с ней. 

Правильный ответ: (водопоглощение) 

 

8. ___________– это способность материала поглощать воду при выдерживании в ней 

при повышенном давлении или в условиях разреженного воздуха (при вакууме). 

Правильный ответ: (водонасыщение) 

 

 

9. Свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры, не 

деформируясь и не расплавляясь называется - ______________. 

Правильный ответ: (огнеупорность) 
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10. _____________ - это способность материала сопротивляться действию кислот. 

Правильный ответ: (кислотостойкость) 

 

11. __________ - это разрушение материалов под действием агрессивной среды, которое 

сопровождается химическими и электрохимическими процессами. 

Правильный ответ: (Коррозия) 

 

12. ____________ - это изменение структуры и химического состава материалов под 

влиянием внешней среды (солнечное облучение, кислород воздуха и повышение 

температуры). 

Правильный ответ: (Старение) 

 

13.  ____________ - это способность материалов в процессе изготовления и особенно 

эксплуатации выделять вредные для здоровья людей вещества. 

Правильный ответ: (Токсичность) 

 

14. ____________ - это свойство материала сопротивляться проникновению в него 

другого более твердого материала 

Правильный ответ: (Твердость) 

 

15. ___________ - это свойство материала деформироваться под влиянием нагрузки и 

самопроизвольно восстанавливать первоначальную форму и размеры после 

прекращения действия внешней силы. 

Правильный ответ: (Упругость) 

 

16. ____________ -  это свойство материала под действием внешних сил разрушатся без 

значительной пластической деформации (свойство, противоположное пластичности). 

Правильный ответ: (Хрупкость) 

 

17. ____________ - свойство материалов перерабатываться различными 

технологическими методами, вследствие чего практически полностью сохраняется его 

структура и свойства исходного материала. 

Правильный ответ: (Технологичность) 

 

18. ____________ - это способность материала воспринимать обработку тонкими 

абразивными материалами. При этом создается гладкая блестящая поверхность и ярче 

проявляются декоративные свойства материала. 

Правильный ответ: (Полируемость) 

 

19. ____________ - это способность материала удерживать гвозди и шурупы 

Правильный ответ: (Гвоздимость) 

 

20. ____________ - свойство материалов принимать определенную форму вследствие 

различных механических воздействий (прессование, выдавливание, прокат, 

вибрирование). 

Правильный ответ: (Формуемость) 

 

21. ____________ бетон способен сохранять в заданных пределах свои физико-

механические свойства при длительном воздействии высоких температур. В 

зависимости от применяемого вяжущего бетоны бывают следующих видов: бетоны на 

портландцементе, шлакопортландцементе, на глиноземистом цементе и жидком стекле. 

Для повышения стойкости бетона при нагревании в его состав вводят тонкомолотые  
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добавки из хромитовой руды, шамотного боя, магнезитового кирпича, андезита, 

гранулированного доменного шлака и др. При правильно выбранных вяжущих и 

заполнителях бетон может длительное время выдерживать, не разрушаясь, действие 

температуры до 1200°С. 

Правильный ответ: (Жаростойкий) 

 

22. _________ - это вяжущее вещество, получаемое путем тонкого измельчения клинкера 

с гипсом и добавками. В настоящее время промышленность выпускает несколько 

десятков его разновидностей. 

Правильный ответ: (Портландцемент) 

 

23. __________________ - это затвердевшая смесь из вяжущего вещества, воды и мелкого 

заполнителя. Он представляет собой мелкозернистый бетон и ему свойственны все 

закономерности, присущие бетонам. _______________ применяют для заполнения швов 

и связывания кускового или штучного материала, декоративных и защитных 

штукатурок, производства строительных изделий (кирпича, плиток) и т.д.  

Правильный ответ: (Раствор) 

 

24. _______________ - это рыхлая смесь зерен различных минералов (кварца, полевого 

шпата, слюды и др.) размером 0,14-5 мм. 

Правильный ответ: (Песок) 

 

25. ______________ - куски камня размером 5-70 мм (для гидротехнического 

строительства до 150 мм). Получают его дроблением камня из прочных и морозостойких 

горных пород. 

Правильный ответ: (Щебень) 

 

26. _____________ - это минеральное вяжущее вещество, полученное обжигом 

кальциево-магниевых карбонатных горных пород - мела, известняка, доломитов и т.д. 

Правильный ответ: (Известь) 

 

27.  Наиболее вредной в песке является примесь __________, которая обволакивает 

отдельные зерна песка и препятствует сцеплению их с цементным камнем, понижая 

прочность бетона. __________ и пылевидные примеси в песке повышают 

водопотребность бетонных смесей и приводят к понижению прочности и 

морозостойкости бетона. 

Правильный ответ: (Глина) 

 

28. _______________ - способность бетонной смеси растекаться под собственной силой 

тяжести. 

Правильный ответ: (Подвижность) 

 

29. _____________ бетон является разновидностью легких бетонов с равномерно 

распределенными порами (до 85% от общего объема бетона); их получают в результате 

затвердевания предварительно вспученной порообразователем смеси вяжущего, воды и 

кремнеземистого компонента. 

Правильный ответ: (Ячеистый) 

 

30. Сущность ________________ способа натяжения арматуры заключается в том, что  

удлинение арматуры достигается электрическим нагревом до определенной 

температуры, после чего нагретый стержень заанкеривается с двух сторон в упорах 

формы или стенда, которые препятствуют укорочению стержня при его охлаждении. 
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После бетонирования конструкции и отвердения бетона арматура освобождается от 

упоров и усилия натяжения арматуры передаются на бетон. 

Правильный ответ: (Электротермический) 

 

31. ______________ это твёрдый или смолоподобный продукт, представляющий собой 

смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих 

производных. ___________ не растворим в воде, полностью или частично растворим в 

бензоле, хлороформе, сероуглероде и др. органических растворителях; плотностью 

0,95—1,50 г/см³. 

Правильный ответ: (Битум) 

 

32. ______________ это строительный материал, получаемый в результате затвердевания 

уплотненной смеси минеральных заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного 

минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом или дегтем). ____________ 

применяется главным образом для строительства дорог, а также для устройства полов в 

промышленных зданиях. 

Правильный ответ: (Асфальтобетон) 

 

33. _____________ - это кровельный штучный материал, изготовленный главным 

образом из глины путем формовки с последующей сушкой и обжигом. 

Правильный ответ: (Черепица) 

 

34. _____________ - это продукт высокотемпературного взаимодействия компонентов 

исходных материалов (топлива, руды, плавней и газовой среды). Их химический состав 

и структура изменяются в зависимости от состава пустой породы, вида выплавляемого 

металла, особенностей металлургического процесса, условий охлаждения и др.  

Правильный ответ: (Шлак) 

 

35. ________________ бетон прочностью 60-100 МПа получают на основе цемента 

высоких марок, промытого песка и щебня прочностью не ниже 100 МПа. 

______________ бетон приготовляют с низким В/Ц=0,3-0,35 (смеси жесткие или 

малоподвижные) в бетоносмесителях принудительного действия. При укладке смесей и 

формования изделий используют интенсивное уплотнение: вибрирование с пригрузом, 

двойное вибрирование и другие. Значительный эффект в производстве ______________ 

бетонов дают суперпластификаторы. 

Правильный ответ: (Высокопрочный) 

 

 
В задании выбери правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Что означает марка по морозостойкости кирпича F50 ? 
 

1) Кирпичи должны выдерживать в насыщенном водой состоянии без признаков 

разрушения не менее 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания  

2)Теплопроводность кирпича не более 0,50 Вт/(м-к) 

3)Предел прочности при сжатии не менее 50 кгс/см 

4)Толщина изделия составляет не менее 50мм 

5) Способность выдерживать без деформации и разрушения температуру не менее 

1550оС 

 

2 Укажите керамический материал специального назначения 
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1) Плитки для внутренней облицовки 

2) Санитарно-техническая керамика 

3) Облицовочные камни 

4) Плитки для пола 

 

3. Каким образом получают минеральный порошок (наполнитель) для асфальтобетонных 

смесей ? 

1) Сортировкой гравийно-галечного материала по фракциям 

2) Отсеиванием частиц пород размером менее 5 мм 

3) Дроблением скальных или рыхлых пород 

4) Размолом известняков, доломитов и других карбонатных пород 

 

4. Для каких целей применяют пористые заполнители ? 

1) Для повышения плотности бетона 

2) Для приготовления легких бетонов 

3) Для обеспечения огнестойкости бетонов 

4) Для приготовления тяжелых бетонов 

5) Для повышения долговечности бетонов 

 

5. Какой показатель характеризует основное структурно механическое свойство битумов 

– вязкость 

1) Глубина проникания иглы 

2) Температура размягчения 

3) Растяженность 

4) Хрупкость  

5) Температура вспышки 

 

6. По какому основному техническому показателю определяют сорт кальциевой извести 

(гашеной негашеной) 

1) По скорости гашения 

2) По содержанию гидратной воды 

3) По содержанию активных CaO+MgO 

4) По степени дисперсности 

5) По влажности 

 

7. Укажите определение сухих строительных смесей 

1) Это порошкообразные материалы, которые при смешивании с водой образуют 

пластичное тесто, твердеющее во времени 

2) Это порошкообразные вещества, которые состоят в основном из полуводного гипса 

или ангидрита 

3) Это порошкообразные композиции, которые состоят из минерального или 

органического вяжущего вещества, заполнителей, наполнителей и добавок. 

4) Это водные дисперсии полимеров 

5) Это тонкомолотые вещества способные передавать свой цвет при смешивании с белым 

пигментом 

 

8. К каким бетонам по показателю средней плотности относятся дорожные бетоны ?  

1) Пористые бетоны 

2) Гидротехнические бетоны 

3) Тяжелые бетоны 

4) Легкие бетоны 

5) Мелкозернистые бетоны 
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6) Особо тяжелые 

7) Особо легкие теплоизоляционные 

 

9. По каким показателям асфальтобетонные смеси разделяют на теплые и холодные ? 

1) По вязкости битума 

2) По пределу прочности при сжатии 

3) По водопоглощению по объему 

4) По температуре при укладке в конструктивный слой 

5) По максимальному размеру зерна крупного заполнителя 

 

10. Укажите диапазон значений средней плотности древесины при 12 % влажности 

1) 1490…1560 кг/м3 

2) 450…900 кг/м3 

3) Менее 500 кг/м3 

4) 820…1200 кг/м3 

5) 1210…1480 кг/м3 

 

11. Укажите определение фанеры 
1) Это трехслойная клееная конструкция из древесины твердых пород 

2) Это многослойный листовой материал из древесины, состоящий из склеенных 

между собой 3-х и более листов шпона 

3) Это брусья прямоугольного или квадратного сечения 

4) Это пиломатериалы из древесины в виде пластин, досок, горбыле и друсов 

 

12. По какому показателю установлены марки теплоизоляционных материалов 
1) По теплостойкости 

2) По прочности 

3) По средней плотности в сухом состоянии 

4) По газо- и паропроницаемости 

5) По внешнему виду и форме 

6) По пористости 

 

13. Какие материалы относятся к акустическим 

1) Материалы, предназначенные для минимизации теплообмена с окружающей средой 

через ограждающие конструкции зданий и поверхности оборудования и трубопроводов. 

2) Материалы, обеспечивающие герметичность стыков конструктивных элементов 

зданий 

3) Материалы, способные поглощать звуковую энергию и препятствовать передаче 

звука по конструкции. 

4) Материалы, которые воспринимают и передают нагрузку в строительных 

конструкциях 

5) Материалы, получаемые на основе известково-кремнеземистого вяжущего, 

твердеющего при повышении температурах. 

 

14. Нанотехнология определяется как технология объектов, размеры которых 

порядка…. 

1) 109 

2) 1018 

3) 10-9 

4) 10-1 
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15. Пигментами называют: 

1) органические и неорганические порошки, труднорастворимые в олифе, воде и 

органических растворителях 

2) тонкодисперсные органические порошки, растворимые в воде 

3) тонкодисперсные цветные порошки, нерастворимые в олифе, воде и органических 

растворителей 

4) тонкодисперсные неорганические порошки, нерастворимые в воде и олифе 

 

Рекомендуемые границы оценок при тестировании: 

 

«отлично» – 91% правильных ответов, 

«хорошо» – 81-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно» – 71-80% правильных ответов, 

«неудовлетворительно» – менее 70% правильных ответов. 

 

Практические занятия 

 
Раздел 1. Основные свойства строительных материалов 

Тема 1.1 Физические свойства строительных материалов 

Практическое занятие № 1. «Определение истинной, средней плотности и 
пористости материала» 

Практическое занятие № 2. «Определение насыпной плотности и  

водопоглощения» 

Тема 1.2 Механические и специальные свойства строительных материалов 
Практическое занятие № 3. «Определение механических свойств строительных 
материалов: прочность и твердость» 

Раздел 3. Природные каменные материалы 

Тема 3.1 Материалы и изделия из природного камня 

Практическая работа № 4. «Определение свойств портландцемента» 
Раздел 4. Керамические материалы и изделия 

Тема 4.1 Керамика и изделия из керамики 

Практическая работа № 5. «Установление прочности при изгтбе керамического 

кирпича» 

Практическая работа № 6. «Установление прочности при сжатии керамического 

кирпича» 
Раздел 7. Минеральные вяжущие вещества 

Тема 7.1 Воздушные вяжущие вещества 

Практическая работа № 7. «Определение качества строительного гипса» 
Тема 7.2. Гидравлические вяжущие вещества. Портландцемент 
Практическая работа № 8. «Определение активности цемента» 

Раздел 8. Строительные растворы 

Тема 8.1 Строительные растворы и сухие строительные смеси 
Практическая работа № 9. «Испытания строительного раствора на прочность» 
 

Раздел 9. Бетоны 

Тема 9.1 Общие сведения. Классификация бетонов 
Практическая работа № 10. «Определение пригодности песка для тяжелого бетона по  

зерновому составу» 
Тема 9.2 Свойства бетонной смеси и бетона 

Практическая работа № 11, «Определение класса прочности бетона разрушающим                                
методом» 

Раздел 12. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных 

вяжvщих веществ 

Тема 12.1 Асбестоцементные изделия и материалы на основе магнезиальных вяжущих 
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веществ 

Практическая работа № 12. «Определение марки битума» 
 

Критерии оценки 

Критерии оценки  Оценка 

1 Работа выполнена в соответствии с предъявленными требованиями, 

в ходе защиты студент дал обоснованные, развернутые ответы на 

вопросы по содержанию работы (грамотно использует 

терминологию, понятия), на высоком уровне владеет навыками 

работы с оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

соблюдает правила техники безопасности. 

5 (отлично) 

2 Работа в целом соответствует предъявленным требованиям, но в 

содержании работы имеются отдельные недочеты / ошибки 

(допускаются 1–2 ошибки), в ходе защиты студент по существу 

ответил на все вопросы (грамотно использует терминологию, 

понятия); на достаточном уровне владеет навыками работы с 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

соблюдает правила техники безопасности. 

4 (хорошо) 

3 По содержанию и оформлению практической работы имеются 

существенные замечания, в ходе защиты работы студент допустил 

ошибки (при использовании терминологии обнаруживаются 

неточности), навыками работы с оборудованием, инструментами, 

расходными материалами сформированы недостаточно, соблюдает 

правила техники безопасности. 

3 

(удовлетворител

ьно) 

4 Содержание и оформление практической работы не соответствует 

предъявленным требованиям, на вопросы преподавателя студент не 

смог дать обоснованный ответ (неверно использована 

терминология), навыки работы с оборудованием, инструментами, 

расходными материалами не сформированы, не знает правил 

техники безопасности. 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Строительные материалы и изделия» по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса и выполнение 

практического задания. Основанием оценки результативности освоения 

общепрофессиональный дисциплины является бальная оценка. При выставлении оценки 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется.  

 

Теоретическое задание 

1. Определение строительных материалов. Классификация СМ по 

происхождению и условиям работы. 

2. Основные свойства портландцемента. 

3. Гидрофизические свойства СМ: водопоглощение, влажность, 

гигроскопичность, водопроницаемость. 

4. Материалы на основе битумов. 

5. Классификация бетонов по прочности, плотности и структуре. 
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6. Отделочные материалы в строительстве. 

7. Виды арматурных изделий, классы арматурных сталей. 

8. Основные виды теплоизоляционных материалов и изделий. 

9. Общие сведения о строительном стекле. 

10. Строительные растворы и их свойства. 

11. Основные группы свойств СМ. 

12. Общая технологическая схема изготовления керамического кирпича. 

13. Определение вяжущих материалов, их классификация. 

14. Антикоррозийная защита арматуры. 

15. Теплопроводность, коэффициент теплопроводности, зависимость 
численного значения коэффициента теплопроводности от структуры, 

природы и влажности материала. 

16. Виды и марки нефтяных битумов. 

17. Основные виды теплоизоляционных материалов и изделий. 

18. Основные свойства портландцемента. 

19. Плотность, виды плотности СМ. 

20. Технологическая схема изготовления бетона. Железобетон и 
железобетонные конструкции. 

21. Химические и технологические свойства СМ. 

22. Основные технические характеристики керамического кирпича. 

23. Механические свойства СМ. 

24. Основные свойства тяжелого бетона. 

25. Морозостойкость, марки строительных материалов по морозостойкости. 

26. Основные свойства ячеистого бетона. 

27. Определение СМ. Классификация СМ по происхождению и условиям 

работы. 

28. Бетон как главный строительный материал современности, определение 

бетона. 

29. Основные виды керамических изделий. 

30. Портландцемент и его разновидность. 

31. Органические вяжущие вещества. 

32. Технико-экономические достоинства цементных бетонов. 

33. Основные группы свойств СМ. 

34. Классы цемента по пределу прочности на сжатие. 

35. Морозостойкость, марки строительных материалов по морозостойкости. 

36. Основные свойства ячеистого бетона. 

37. Неорганические вяжущие вещества и их основные технические 

характеристики. 

38. Виды арматурных изделий. 

39. Основные виды теплоизоляционных материалов и изделий. 

40. Строительные растворы и их свойства. 

41. Бетон как главный строительный материал современности, определение 
бетона. 

42. Строительная керамика. 

43. Гидрофизические свойства СМ: водопоглощение, влажность, 
гигроскопичность, водопроницаемость. 

44. Материалы на основе битумов. 
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45. Химические и технологические свойства СМ. 

46. Основные технические характеристики керамического кирпича. 

47. Определение СМ. Классификация СМ по происхождению и условиям 

работы. 

48. Основные свойства портландцемента. 

49. Классификация бетонов по прочности, плотности и структуре. 

50. Отделочные материалы в строительстве. 

51. Органические вяжущие вещества. 

52. Технико-экономические достоинства бетонов. 

53. Основные виды теплоизоляционных материалов и изделий. 

54. Основные свойства портландцемента. 

55. Определение строительных материалов. Классификация СМ по 

происхождению и условиям работы. 

56. Бетон как главный строительный материал современности, определение 

бетона. 

57. Природные каменные материалы. 

58. Строительные растворы, основные свойства цементного раствора. 

59. Теплопроводность, коэффициент теплопроводности, зависимость 

численного значения коэффициента теплопроводности от структуры, 
природы и влажности материала. 

60. Основные свойства тяжелого бетона. 

 

Практическое задание 

Вариант практического задания формируется из вопросов промежуточного 

контроля по дисциплине. 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

Баллы за 

критерии 

оценки 

 Максимальный 

 балл –2,0 

1 демонстрирует глубокое, полное знание и понимание 

программного материала; 

последовательно, самостоятельно раскрывает основное 

содержание вопроса; 

выводы полностью аргументированные, в обобщениях 

прослеживается собственное наблюдение и опыт; 

четко и верно даны определения понятий и научных 

терминов 

дает верные, самостоятельные ответы на сопутствующие 

вопросы 

2,0 

2 демонстрирует недостаточно глубокое, полное знание и 

понимание программного материала; 

недостаточно последовательно, но самостоятельно 

раскрывает основное содержание вопроса; 

выводы недостаточно аргументированные, в обобщениях 

прослеживается собственное наблюдение и опыт; 

недостаточно четко и верно даны определения понятий и 

научных терминов; 

1,0 
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при ответе на сопутствующие вопросы допускает 

несущественные ошибки, которые может исправить 

самостоятельно  

3 демонстрирует неглубокое, неполное, с существенными 

пробелами знание и понимание программного материала;  

излагает программный материал фрагментарно, не всегда 

последовательно, раскрывает содержание материала, 

опираясь на помощь преподавателя; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии; 

при ответе на сопутствующие вопросы допускает 

существенные ошибки, при исправлении которых 

испытывает трудности 

0,5 

4 студент демонстрирует незнание и непонимание 

программного материала; 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы 

преподавателя 

0 

 ИТОГО 2 

 

Критерии оценки практического задания 

Баллы за 

критерии 

оценки 

 Максимальный 

 балл – 3,0 

1 Качество оформления плана занятия. Соответствие 

шаблону, требованиям к оформлению печатных 

материалов, аккуратность. 

0,5 

2 Целеполагание. Формулировка цели и задач (результатов) 

занятия 

0,5 

3 Структура занятия. Логическая последовательность и 

взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения 

времени занятия. Рациональная организация деятельности 

педагога и обучающихся. 

0,5 

4 Содержание занятия. Соответствие содержания возрасту 

обучающихся; соответствие содержания материала и его 

объема заявленным целям и форме занятия; 

познавательная и практическая ценность содержания; 

интеграция с разными областями знаний; опора на 

субъектный опыт учащихся. 

0,5 

5 Методы и приемы обучения. Обоснованность выбора 

методов и приемов обучения; разнообразие и 

эффективность, соответствие возрасту обучающихся. 

Создание нестандартных ситуаций; формирование личной 

заинтересованности; реализация практической значимости 

содержания; обращения к ярким фактам; опора на 

занимательность; наличие оценивания как метода 

повышения учебной активности и учебной мотивации. 

0,5 

 ИТОГО 2 

Результаты выполнения теоретического задания и результаты выполнения 
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практического задания суммируются. Формируется свод результатов, полученные 

результаты соотносятся с 5-бальной системой оценки: 

Оценка Количество баллов, набранных за 

выполнение теоретического и 

практического заданий 

Оценка 5 «отлично» 4,6-5 

Оценка 4 «хорошо» 3,6-4,5 

Оценка 3 «удовлетворительно» 3-3,5 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ≤ 2,9 

 


